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RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/ 

Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário – Laboratório de Ensaio 
 

ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1587 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

CONSTRUÇÃO CIVIL ENSAIOS MECÂNICOS  

PORTAS DE MADEIRA 
PARA EDIFICAÇÕES 

Avaliação do aspecto visual. 
ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo B – Item B.2 e Anexo D.  

Verificação das variações dimensionais e desvios de 
forma, folha, marco e alizar. 

ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo B – Item B.3  

Verificação das variações dimensionais em relação às 
dimensões nominais da folha da porta. 

ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo B – Item B.3.4 e Anexo D.  

Dissecação. 
ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo N  

Verificação dos desvios de forma e de planicidade da folha 
da porta. 

ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo B – Item B.3.5 e Anexo D  

Verificação das variações dimensionais em relação às 
dimensões nominais da seção transversal do marco e do 
alizar da porta. 

ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo B – Item B.3.6 e Anexo D 

Verificação dos desvios de forma do marco da porta. 
ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo B – Item B.3.7 e Anexo D  

Verificação da resistência ao carregamento vertical 
coplanar à folha da porta. 

ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo F – Item F.3  

Verificação da resistência ao esforço torsor. 
ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo F – Item F.4.  

Verificação da resistência aos impactos de corpo mole. 
ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo F – Item F.5. 

Verificação da resistência aos impactos de corpo duro. 
ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo F – Item F.6.  

Verificação da resistência ao fechamento com presença 
de obstrução. 

ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo G – Item G.3 

Verificação da resistência ao fechamento brusco. 
ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo G – Item G.4  

Verificação da durabilidade em relação aos ciclos de 
abertura e fechamento e aos esforços de manuseio. 

ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo H.  

Verificação da resistência sob ação da água. 
ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo I – Item I.3.  

Verificação da resistência sob ação do calor e da 
umidade. 

ABNT NBR 15930-2:2018 – 
Anexo I – Item I.4  
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